NATURLICHE EIGENSCHAFTEN
VON HOLZ

Holz ist ein natlrliches Material, dessen
wichtigste Eigenschaft seine Einzigartigkeit
ist. Es ist also schwierig zwei gleiche Stlicke
Holz zu finden. Und damit verbunden ist es
schwer, zwei absolut identische Holzmobel
zu erhalten. Trotzdem sie einander sehr
ahneln, werden sie niemals identisch sein.
Wenn man also Holzmobel kauft, sollte man
sich bewusst sein, dass sich ihr Aussehen ein
wenig von denen im Katalog oder im
Mobelsalon prasentierten unterscheiden
kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
jedwede Abweichung oder Unregelmalligkeit
der Struktur, jedwede Maserung oder
Farbanderung ein Mangel ist. Dies wird eher
als natlrliche und einzigartige Eigenschaft
des Holzes bezeichnet.
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HOLZFARBE

Welche Farbe das Holz besitzt hangt von
vielen Faktoren ab. Im Holz kdonnen sich
natlrliche, braune Verfarbungen befinden,
die wie Rander (Langseinschnitte) oder
Flecken (Quereinschnitte) aussehen. Dies
ergibt sich aus den nattrlichen Eigenschaften
des Holzes.




HOLZSCHIMMER

Der Schimmer ist abhangig vom vielfaltigen
Aufbau des Holzes. In Eichen- oder
Buchenholz entstehen Streifen, Lichte oder
Flecken mit einem deutlichen Schimmer,
auch Glanz genannt.

Der Holzschimmer hangt ab von:
- der Holzart,

- der Glatte des Holzes,

- der Harte des Holzes,

- der Art des Holzquerschnitts,

- der Ausarbeitungsart.

Naturliches Holz besitzt keinen deutlichen
Schimmer. Nadelholz und weiches Laubholz
besitzt einen schwacheren Schimmer als
Holz von harten Laubb3daumen.




ASTANSATZ/ HOLZAUGE

Astansatze sind eine natlrliche Eigenschaft
von Holz, die im Baumstamm dort
entstanden sind, wo Aste gewachsen sind,
und diese entfernt wurden oder abgestorben
sind. Es gibt eine ausflihrliche Klassifikation
von Astansatzen (z.B. Zapfastansatze;
mit  Spachtel ausgeflillter  Astansatz;
eingewachsener Astansatz). Es sollte jedoch
klar sein, dass einige Astansatze in Mdbeln
zulassig sind.

Zapfastansatze

mit Spachtel
ausgefiillter Astansatz

eingewachsener Astansatz
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HOLZDICHTE

Die Dichte der Fasern im Holz st
unterschiedlich. Dies hat einen bedeutenden
Einfluss auf die letztendliche Farbe des
Mobelstlicks. Holz ist ein naturliches
Material, dessen wichtigste Eigenschaft seine
Einzigartigkeit ist.

SPLINT

Der Splint ist der Bereich des Baumstamms,
in dem die Weiterleitung des Wassers mit
seinen Mineralstoffen stattfindet und Vorrate
gesammelt werden. Im Querschnitt des
Baumstamms ist der Splint als heller Ring um
das Kernholz herum zu sehen.



HOLZGERUCH

Der typische Holzgeruch ist mit dem in ihm
enthaltenen Harzen, &therischen Olen,
Gerbstoffen und  Fetten  verbunden.
Im Grunde gibt Holz einen schwachen Duft
ab, der mit seinem Trocknungsprozess
verschwindet. Es sollte jedoch daran gedacht
werden, dass ein Lackierungsprozess sich
bedeutend auf die Intensitat des Holzgeruchs
auswirkt. Um diesen zu unterbinden, ist ein
regelmalliges Liften des Raumes in der
ersten Woche der Nutzung zu empfehlen.

Wenn man sich far Mobel aus Holz
entscheidet, muss daran gedacht werden,
dass diese entsprechend gepflegt und
gewartet werden mussen. Ein paar einfache
Tipps bewirken, dass sie lhnen UGber Jahre
hinweg dienen und ihr asthetisches
Aussehen beibehalten werden.




